Technischer Berater, September 2017

Vivak® und Axpet®
Massivplatten aus Polyester

Umformen

1. Kaltformen

Kaltbiegen
Sie konnen alle Vivak® und Axpet® Platten, mit einem
Mindestradius von 150-mal die Plattendicke Kkalt
einbiegen.

Biegeradius 2 150 x Plattendicke

Bei kleineren Biegeradien empfehlen wir Warmformen.

Kaltabkanten

Vivak® und Axpet® Platten sind kalt abkantbar. Die
besten  Ergebnisse erhalten Sie mit einer
Schwenkbiegemaschine. Das Biegen im Gesenk ist
bis 2 mm Plattendicken mdglich.

Die Entspannung unmittelbar nach dem Kaltabkanten
erfordert, dass die Platte um ca. 25° Uberbogen wird.
Die inneren und &ufleren Spannungen kommen erst
nach einigen Tagen ins Gleichgewicht und die Teile
bleiben dann erst in ihrer endgultigen Form.

Sie sollten parallel zur Extrusionsrichtung der Vivak®
bzw. Axpet® Platte abkanten, die auf der Schutzfolie
angegeben ist. Bitte bedenken Sie, dass es beim
Kaltabkanten im Material zu hohen Spannungen in den
Randbereichen kommt.

Vermeiden Sie bitte die Verwendung aggressiver
Chemikalien, besonders bei kaltabgekanteten oder
kaltgebogenen Teilen.

Kaltabkanten sollten Sie auf diinne Vivak® bzw. Axpet®
Platten beschranken.
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2. Warmformen

Schutzfolie

Vivak® und Axpet® Platten werden mit einer PE-
Schutzfolie versehen, damit die glatten Oberflachen
wahrend des Transports und der Bearbeitung nicht
beschadigt werden.

Bitte lassen Sie die Schutzfolien wahrend der
spanenden bzw. mechanischen Bearbeitung auf der
Platte. Sonnenstrahlung und Witterung konnen die
Eigenschaften der Folie beeinflussen, so dass sich
unter Umstanden nicht abgezogenen Schutzfolien nur
sehr schwer entfernen lassen (ggf. Bildung von
Klebstoffriickstanden).

Unsere Standard-Schutzfolien sind nicht fir eine
thermische Belastung geeignet. Eine thermische Um-
formung mit diesen Typen ist nicht problemlos
moglich. Deshalb ist es notwendig, die Folie vor
Prozessen wie dem Trocknen, dem Warmabkanten
und/oder dem Umformen der Platten zu entfernen.

Fir Verarbeitung der Platten mit Schutzfolie halten wir
speziell dafir geeignete und unbedruckte Folientypen
vorratig (Sonderproduktion).

Vivak® Platten kénnen Sie schon bei niedrigen
Temperaturen (120 - 160°C) thermisch umformen.

Axpet® - Platten neigen bei dieser Temperatur jedoch
zur Kristallbildung. Kurze Aufwarmzeiten und rasche
Abkihlung des Formteils sind daher wichtig, um die
Transparenz des Materials zu erhalten. Wir empfehlen
Vorversuche durchzuflhren.

Es liegt auerhalb unserer Kontroll- und Einflussmdglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere
Produkte, technischen Unterstiitzungen sowie Informationen (unabhangig ob mindlich, schriftich oder anhand von
Produktionsbewertungen erhalten) einschlieBlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder
einsetzen. Daher ist es unerlasslich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstlitzungen und Informationen sowie
Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin Uberpriifen, ob sie fiir die von lhnen beabsichtigten
Zwecke und Anwendungen auch tatsachlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens
eine Uberpriifung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen.
Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgefiihrt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt —
sofern nicht schriftich anders mit uns vereinbart — ausschliellich nach MaRgabe unserer Allgemeinen
Verkaufsbedingungen, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und samtliche technische
Unterstiitzung erfolgen ohne Gewahr (jederzeitige Anderungen vorbehalten). Es wird ausdriicklich vereinbart, dass Sie
jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) fiir Folgen aus der Anwendung unserer Produkte,
unserer technischen Unterstiitzung und unserer Informationen selber ibernehmen und uns von aller diesbeziiglichen
Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht.
Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige
Patentanspriiche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder
tatsachliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentanspriiche gewahrt.
MF 0141d

Vivak® und Axpet® sind eingetragene Marken der Covestro AG

& uvak:

1von7



Technischer Berater, September 2017

Vivak® und Axpet®
Massivplatten aus Polyester

Umformen

Vortrocknen

Bei einer Verarbeitung von Vivak® unter einer
Temperatur von 140°C kann auf das Vortrocknen der
Platten verzichtet werden. Fir die Herstellung
komplexer Teile kann eine Verarbeitungstemperatur
von mehr als 140°C notwendig sein. In diesem Fall
empfehlen wir das Vortrocknen der Platten. Die
Temperatur fiir den Prozess der Vortrocknung liegt bei
max. 65°C.

Warmabkanten
Warmabkanten ist ein relativ leichtes
Umformverfahren, um einachsig geformte Teile

herzustellen. Es gentgt die Platte lokal auf 100 °C zu
erwarmen.

Die Vivak® bzw. Axpet® Platte wird mit IR Strahlern
oder Heizdrahten linienférmig erwarmt (siehe Abb. 1).
Sobald die gewilinschte Temperatur erreicht ist, nimmt
man die Platte vom Heizelement weg, kantet ab, setzt
in das Werkzeug ein und spannt ein. Fixieren Sie die
gewunschte Form bis zum Erstarren des Materials .

IR-Heizstab + Reflektor

Vivak® /
Axpet®

bewegliche Schatter
evtl. temperiert

Abb. 1: Warmabkanten

covestro

—

suter-kynststoffe a9

swiss-composite.

Bei einseitiger Aufheizung muss die Platte mehrfach
gewendet werden, um eine gleichmaRige Erwarmung
auf beiden Seiten zu gewahrleisten. Bei Plattendicken
ab 2 mm und bei der Produktion grof3er Stlickzahlen
empfehlen wir eine gleichzeitige Erwarmung von
beiden Seiten mittels Sandwich-Heizgeraten. Durch
Einstellung der Erwarmungsbreite mit Hilfe der
Schatter (siehe Abb. 2) sind verschiedene Biegeradien
moglich, wobei aber ein minimaler Biegeradius, der

dem 3-fachen der Plattendicke entspricht, nicht
unterschritten werden sollte.
X=0,026 xDxa
b Vivak® /
Axpet®

Erwarmungszone X (mm)

Abb. 2: Einstellung der Erwarmungszone

Bitte beachten Sie, dass es bei Axpet® bei hohen
Temperaturen zur Weil3bildung im erwarmten Bereich
kommen kann.

Durch lokale Aufheizung entstehen Spannungen im
Fertigteil. Bitte Vorsicht mit Chemikalien bei
gebogenen Formteilen.

Covestro Deutschland AG
Business Unit Polycarbonates
51365 Leverkusen
Deutschland

www.sheets.covestro.com
sales.sheetsEMEA@covestro.com
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Erwdrmen beim Tiefziehen

Zur Herstellung einwandfreier Formteile sollten Sie die
Platten kontrolliert und gleichmaRig auf eine
Temperatur von 100 - 160 °C erwarmen. Die beste
Formgenauigkeit der Teile erreicht man im oberen
Bereich der Umformtemperatur.

Vivak® bzw. Axpet® Platten kiihlen schnell ab, deshalb
empfehlen wir lhnen die Platten direkt auf der
Formmaschine zu erwadrmen und nicht, wie z.B., haufig
bei anderen Thermoplasten, in separaten Umluftéfen.

Zum Erwarmen der Platten empfehlen wir die relativ
schnell aufheizbaren Infrarot-Beheizungssysteme,
moglichst beidseitig. Der Vorteil bei der zweiseitigen
Beheizung ist die gleichmaRigere und schnellere
Erwadrmung des Materials. So sind kirzere Zyklen
maoglich und Sie haben eine héhere Wirtschaftlichkeit.

Die Gefahr der Kristallisation bei Axpet® ist dadurch
geringer.

Abkiihlen des Fertigteils

Das Fertigteil kdnnen Sie mit Druckluft oder — sofern
moglich — mit Wassernebel kuhlen bis die Teile
vollstéandig erkaltet sind. Eine rasche Abkiihlung ist vor
allem bei Axpet® sehr wichtig.
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Das Eigengewicht oder ein leichter Druck mit Hand-
schuhen oder Gewebe reicht aus, um die Platte Uber
das Positiv — Werkzeug zu formen.

Anschlieflend werden die Platten zugluftfrei abgekuhilt.
Achtung: Zugluft kann zu Verzerrung und inneren
Spannungen fuhren.

Wir empfehlen |hnen die Platte in einem Ofen
erwarmen. Wir empfehlen diese Warmeformtechnik
nicht fir Axpet® Platten.

Tiefziehen

Abhangig von der Seriengrofle und von der
gewlnschten Oberflachenqualitat, konnen Werkzeuge
aus verschiedenen Materialien verwendet werden.
Bitte beachten Sie: Das Werkzeugmaterial beeinfluf3t
die Abklhlungszeit und die Oberflachenbeschaffen-
heiten. Das Werkzeug sollte ausreichend abgerundet
sein.

Vivak® Platten haben eine sehr gute Detail-
wiedergabe.

Wir empfehlen Ihnen die Oberflache des Werkzeuges
nicht zu polieren, sondern leicht zu mattieren um

Vivak® bzw. Axpet® schrumpft um 0,4 % beim
Abkulhlen.

Abdricke auf dem umgeformten Teil zu vermeiden.

Uberlegformen

Einfache, einachsig gebogene Formteile mit groRem
Krimmungsradien kénnen Sie streckformen. Die in
einem Umluftofen auf die richtige Temperatur er-
warmten Vivak® Platten werden schnell zu einem auf
ca. 55°C erwarmten Werkzeug transportiert.

Es liegt auerhalb unserer Kontroll- und Einflussmdglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere
Produkte, technischen Unterstiitzungen sowie Informationen (unabhangig ob mindlich, schriftich oder anhand von
Produktionsbewertungen erhalten) einschlieBlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder
einsetzen. Daher ist es unerlasslich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstlitzungen und Informationen sowie
Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin Uberpriifen, ob sie fiir die von lhnen beabsichtigten
Zwecke und Anwendungen auch tatsachlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens
eine Uberpriifung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen.
Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgefiihrt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt —
sofern nicht schriftich anders mit uns vereinbart — ausschliellich nach MaRgabe unserer Allgemeinen
Verkaufsbedingungen, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und samtliche technische
Unterstiitzung erfolgen ohne Gewahr (jederzeitige Anderungen vorbehalten). Es wird ausdriicklich vereinbart, dass Sie
jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) fiir Folgen aus der Anwendung unserer Produkte,
unserer technischen Unterstiitzung und unserer Informationen selber ibernehmen und uns von aller diesbeziiglichen
Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht.
Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige
Patentanspriiche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder
tatsachliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentanspriiche gewahrt.
MF 0141d

Vivak® und Axpet® sind eingetragene Marken der Covestro AG
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Beim Bau der Umformwerkzeuge ist eine Schrumpf-
ungszugabe von ca. 0,4% zu berucksichtigen. Es gibt
spezielle Werkstoffe, mit denen man porése Umform-
werkzeuge ohne Entliftungslécher herstellen kann.

Negative und positive Werkzeuge:

Es ist von der jeweiligen Anwendung abhangig, ob mit
Positiv- oder einem Negativwerkzeug die besten
Resultate erzielt werden.

Negativ-Werkzeug Positiv-Werkzeug

Abb. 4

Um eine bessere Oberflaichenqualitdt mit hoher
Detailwiedergabe an der AuRRenseite des Fertigteils zu
erhalten, sollte Sie Negativ-Werkzeuge verwenden.
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Blasen oder Ziehen ohne Gegenform

Diese Technik wird zum Formen von Kuppeln
verwendet. Beim Blasen ohne Gegenform wird mit
Luftdruck, beim Ziehen ohne Gegenform wird mit
Vakuum gearbeitet.

Zur Herstellung einwandfreier Formteile erwarmen Sie
die Platten gleichmaRig. Bei einer Plattentemperatur
von ca. 80 °C bleibt das Teil in der gewlinschten Form
und Sie kdnnen es herausnehmen.

Umformtemperaturen
Vivak® 120 - 140°C
Axpet® 100 - 140°C

Aufgrund der Kristallisationsneigung von Axpet®
empfehlen wir fir dieses Material keine thermischen
Umformungen.

a9
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Business Unit Polycarbonates
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Umformen
Tipps fiir's Warmformen
i Blasen/
Probleme Mogliche Ursachen Losung Warm | Tief- Ziehen ohne
Biegen | ziehen
Gegenform
Schlecht geformte | Platten waren zu heif Heizung verringern o . o
Teile Produktionszyklus zu lang Abkihlungszeit verkirzen ° [
Vakuumgeschwindigkeit zu
schell Vakuum begrenzen .
Scharfe Kanten Kanten abrunden °
Diinne Kanten PlattengroRe ist zu klein GrolRere Platten verwenden .
Wellenbildung Ungleiche Erwdrmung Uberpriifung der Heizflache o
Abstand zwischen Formen zu | Mind. Abstand zwischen den einzelnen
klein Formteilen erhéhen * *
Vakuum zu schnell Vakuum begrenzen .
Plattengréf3e zu groR Abstand Spannrahmen - Werkzeug < 50mm .
Reduzierte Vakuum oder Druckluft nicht Vakuum oder Druckluft erhéhen oder
Details ausreichend Uberpriifung auf undichte Stellen * *
Plattentemperatur zu niedrig Heizung erhéhen .
Fertigteil klebt am | Werkzeug zu heif3 Werkzeugtemperatur verringern °
Werkzeug Fertigteil zu spat geformt Schneller formen °
Entformungswinkel zu niedrig | Entformungswinkel > 4° .
Unerwiinschte Werkzeugoberflache zu glatt | Werkzeug leicht mattieren .
Abdriicke Plattentemperatur zu hoch Heizzeit oder -leistung reduzieren °
Oberflachen- Staub auf der Platte oder . .
fehler Werkzeug Reinigung mit ionisierter Druckluft . .
UngleichmaRige | Heizung / Abklhlung Zugluft im Raum, Kontrolle der Heizug . o
Fertigteile Zu schnelle Entformung Ausreichende Abkihlung des Fertigteils °
Risse oder Bruch | Spannung im Teil zu hoch Langsames und groRflachiges Heizem . o o
Weilifarbung Platten waren zu heil3 Heizung verringern . ° .
(bei Axpet®) Produktionszyklus zu lang Abkiihlungszeit verkiirzen ° °

Es liegt auerhalb unserer Kontroll- und Einflussmdglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere
Produkte, technischen Unterstiitzungen sowie Informationen (unabhangig ob mindlich, schriftich oder anhand von
Produktionsbewertungen erhalten) einschlieBlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder
einsetzen. Daher ist es unerlasslich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstlitzungen und Informationen sowie
Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin Uberpriifen, ob sie fiir die von lhnen beabsichtigten
Zwecke und Anwendungen auch tatsachlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens
eine Uberpriifung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen.
Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgefiihrt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt —
sofern nicht schriftich anders mit uns vereinbart — ausschliellich nach MaRgabe unserer Allgemeinen
Verkaufsbedingungen, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und samtliche technische
Unterstiitzung erfolgen ohne Gewahr (jederzeitige Anderungen vorbehalten). Es wird ausdriicklich vereinbart, dass Sie
jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) fiir Folgen aus der Anwendung unserer Produkte,
unserer technischen Unterstiitzung und unserer Informationen selber ibernehmen und uns von aller diesbeziiglichen
Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht.
Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige
Patentanspriiche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder
tatsachliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentanspriiche gewahrt.
MF 0141d

Vivak® und Axpet® sind eingetragene Marken der Covestro AG
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3. Oberflaichenbehandlung
Polieren

Flammpolieren

Fir das Flammpolieren kénnen Sie beispielsweise
Propan- , Butan oder HeiRluftbrenner verwenden. Mit
dieser Technik kdnnen Sie ausgezeichnete Ergebnisse
erzielen, sie erfordert aber Erfahrungen und
kontinuierliche Ubung. Langfristig kénnen im polierten
Bereich Risse entstehen.

Schwabbel

Mit Reiterpolierscheiben mittlerer Dichte, deren
Umfangsgeschwindigkeit 20 bis 30 m/s betragt, lassen
sich Vivak® und Axpet® Platten mit alkalifreien
Polierpasten polieren. AnschlieRend verwenden Sie
zum Fertigpolieren eine saubere Polierscheibe ohne
Polierpaste. GrofRflachiges Polieren sollte vermieden
werden.

Dekorieren

Bevor Sie die Vivak® bzw. Axpet® Platten behandeln,
wie Lackieren, Siebdrucken oder Warmformen,
empfehlen wir auf der Oberflache haftenden Schmutz-
und Staubteile durch Abblasen mit ionisierter Luft zu
entfernen. Bei NR — Oberflachen ist die mattierte Sorte
zum Bedrucken ungeeignet.

Transferdruck
Platten und Fertigteile aus Vivak® bzw. Axpet® sind mit
Transferdrucken zu bedrucken.
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Siebdruck

Vivak®  Platten kdbnnen  Sie mit  Ublichen
Siebdruckeinrichtungen und mit Siebruckfarben, die flr
thermoplastischen ~ Copolyester  geeignet  sind,
bedrucken. Bitte verwenden Sie geeignete Druck-
farben fir eine optimale Oberflaichenhaftung auf
Vivak® und Axpet® Platten-

Vivak® und Axpet® kénnen mit UV-hartenden Farben
bedruckt werden. Die kurzzeitige UV-Einstrahlung hat
keinen Einflu auf die physikalischen Eigenschaften.
Beim  Trocknungsprozess soll die maximale
Anwendungstemperatur von 65° nicht Uberschritten
werden.

Lackieren

Sie konnen Vivak® bzw. Axpet® nach vorheriger
Reinigung ohne weitere Vorbehandlung lackieren. Sie
sollten darauf achten, dass die Lacke fir Vivak® bzw.
Axpet® Platten geeignet sind.

Wir empfehlen nur Platten einzusetzen, die mit unbe-
druckter und selbsthaftender Schutzfolie versehen
sind, um ggf. Farb- und Kleberickstdnde zu
vermeiden, die den Druckvorgang behindern oder
storen konnte. Reklamationen in diesem Zusammen-
hang sind nicht auf Materialfehler zurtuckzufihren und
kénnen daher nicht anerkannt werden.

Covestro Deutschland AG
Business Unit Polycarbonates
51365 Leverkusen
Deutschland

www.sheets.covestro.com
sales.sheetsEMEA@covestro.com
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4. Reinigung

Vivak® bzw. Axpet® hat eine porenlose Oberflache, auf
der Schmutz kaum haften kann. Verstaubte Teile
werden mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm
abgewischt, niemals trocken abreiben.

Fir die grindliche Reinigung empfehlen wir, ein nicht
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Bevor Sie Platten behandeln, empfiehlt es sich, an der
Oberflache haftenden Schmutz- und Staubteile durch
Abblasen mit ionisierter Luft zu entfernen. ,Abstauben”
mittels einer normalen Druckluftpistole oder eines
Tuches entfernt die Teilchen nicht, sondern fiihrt
meistens zu deren Umplazierung.

scheuerndes  Reinigungsmittel zu  verwenden.
Rasierklingen oder sonstige scharfen Werkzeuge,
scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel,
Lésungsmittel, bleihaltiges Benzin und
Tetrachlorkohlenstoff durfen nicht verwendet werden.

Eine gute, weitergehend schlierenfreie Reinigungs-
wirkung hat das nur mit Wasser angefeuchtete
Microfasertuch. Bei starkeren, insbesonders fettigen
Verschmutzungen kann fiir Vivak® bzw. Axpet® auch
benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin)
eingesetzt werden.

Farbspritzer, Fett usw. kénnen vor dem Ausharten
durch leichtes Reiben mit einem weichen, in Ethyl-,
Isopropylalkohol oder Petrolather (Siedepunkt 65°C)
getrankten Tuch entfernt werden.

Vivak® und Axpet® hat eine gute elektrische
Isolierfahigkeit und dadurch kommt es zu elektrischer
Aufladung und Staubanziehung.

Es liegt auRerhalb unserer Kontroll- und Einflussméglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere
Produkte, technischen Unterstiitzungen sowie Informationen (unabhangig ob miindlich, schriftich oder anhand von
Produktionsbewertungen erhalten) einschlieBlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder
einsetzen. Daher ist es unerldsslich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstiitzungen und Informationen sowie
Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin Uberpriifen, ob sie fir die von Ihnen beabsichtigten
Zwecke und Anwendungen auch tatsachlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens
eine Uberpriifung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen.
Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgefihrt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt —
sofern nicht schriftich anders mit uns vereinbart — ausschlieBlich nach MaRgabe unserer Allgemeinen
Verkaufsbedingungen, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und samtliche technische
Unterstiitzung erfolgen ohne Gewahr (jederzeitige Anderungen vorbehalten). Es wird ausdriicklich vereinbart, dass Sie
jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) fiir Folgen aus der Anwendung unserer Produkte,
unserer technischen Unterstiitzung und unserer Informationen selber tibernehmen und uns von aller diesbeziiglichen
Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht.
Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige
Patentanspriiche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder
tatsachliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentanspriiche gewahrt.
MF 0141 d

Vivak® und Axpet® sind eingetragene Marken der Covestro AG
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